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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania prac dla inwestycji:
Przebudowa mogity WieZniow Zamku Lubelskiego zlokalizowanej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul.
Unickiej w Lubfinie

1.2, Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB

Zakres prac budowlanych objetych dokumentacija:

montaz 2 plyt granitowych z napisami
wykonanie fundamentéw

dylatacja i wykoriczenie §cian istniejacej mogity
izolacja fundamentéw

tynkowanie

przygotowanie podloza pod kamien

uktadanie plyt granitowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej STWIORB s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.  Ogéine wymagania dotyczAce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§6 ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektows, STWIORB, poleceniami Inzyniera oraz inspektorow nadzoru Inwestorskiego.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oktadziny kamiennej oraz prac towarzyszgcych wg zasad
niniejszych STWiIORB sa:

° PLYTY GRANITOWE
Powierzchnia mogity przy krzyzu:
granit czarny - identyczny jak w czesci wykonanej dotychczas. §
Chodnik i cokat: :
ptyty ptomieniowane — kolor jasny szary — ap—kamiefi-ze-Strzelina- ‘ '
|

Grubosé 3 cm i & cm (patrz rysunki).

1
s SZALUNKOWE BLOCZKI ZASYPOWE ‘:’
Bloczki szalunkowe zasypowe TYP: BFP — AMP/P (50x24x24) u
* KLEJE | MASY USZCZELNIAJACE, IZOLACJE | TYNKI i

. Klej do kamienia
Nalezy zastosowa¢ éredniowarstwowy, wysoko odksztatcalny wodo i mrozoodpomy klej do uktadania
kamienia naturainego na podiozach, gdzie wystepuje ryzyko deformacii. Klasa kleju C2TE S2.

. Folia w ptynie do miejsc trudnych
Jednoskiadnikowa gestoplastyczna masa (folia w plynie) do wykonywania wodoodpornej elastycznej
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izolacji w pomieszczeniach mokrych, posiadajgca Europejskg Aprobate Techniczng zgodng z
wymaganiami ETAG 022, posiadajgca takze certyfikat CE.

. Tasma wzmacniajaca

Tasma (szer. 10 cm) z tworzywa sztucznego, stanowiagca element wzmacniajgey dla folii w plynie,
przeznaczona do stosowania w narozach $cian, przejSciach podioga/Sciana, na zigezach plyt i
elementow, itp.

. Zaprawa wodoszczelna

Zaprawa na bazie cementu, wodoszczelna, elastyczna, wodo- | mrozoodporna, chronigca przed wilgocia i
wnikaniem wody. Nalezy uzy¢ zaprawy przeznaczonej do wykorzystania w piwnicach, na tarasach,
balkonach, w nieckach basenowych itp.; do stosowania na podiogach cementowych, cegle ceramicznej i
silikatowej. Min. grubosc warstwy — 2 mm.

. Folia fundamentowa PCV do izolacji poziomej gr. 1 mm

Do izolacji poziomej pod plylg zelbetows chodnika nalezy zastosowaé folie fundamentowa o grubosci 1
mm, przeznaczong do izolacji poziomej faw fundamentowych, muriat, Scianek dziatowych, itp. Folia taka
jest zwykle produkowana w szerokosciach dostosowanych do szerokosci muru.

. Folia fundamentowa PCV do izolacji poziomej gr. 1,2 mm

Do izolacji poziomej pomiedzy tawa a Scianka fundamentows nalezy zastosowaé folie z PCV nie
wymagajaca lepiku (lub zamiennie 2 x papa). Nalezy stosowaé folie wysokiej jakosci (z atestami CE), co
Z zaloZzenia pozwala uniknaé problemow z zagrzybionym fundamentem, wykwitami na §cianach, plesnig
itd. Nalezy wybraé¢ produkt z czystego surowca (a nie z odpaddw, co jest czeste na rynku).

. Tynk mozaikowy

kolor jasno-szary (maksymalnie zblizony do granitu, ziamo réwniez)

Tynki mozalkowe stosuje sie do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych
tynkach, na podtozach betonowych, gipsowych oraz na plytach widrowych, gipsowo-kartonowych itp.
Tynki takie na zewnatrz budynkow zaleca sie stosowaé zwlaszcza na powierzchniach ulegajgcych
szybkiemu zabrudzeniu: na cokolach, balustradach, w oSciezach okien i drzwi. Tak wiec jest to materiat
wykoniczeniowy, ktérego zastosowanie jest jak najbardziej wskazane w niniejszej realizacji.

3.  SPRZET

Wymagany jest lekki dzwig samochodowy.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw w transporcie kolejowym i samochodowym.

Wszelki wjazd samochoddw na teren budowy musi byé wczesniej ustalony z wladzami cmentarza
lub osobami odpowiedzialnymi za planowanie wszelkich uroczystosci na cbiekcie.

Skiadowanie wszelkich materiatéw budowlanych musi odbywaé sie z poszanowaniem migjsca na
ktorym prowadzone bedg prace §j. cmentarza. Wszelkie materiaty budowlane oraz prace
pozostawiane na przerwy technologiczne (np. na noc) muszg byé odpowiednio zabezpieczone
przed dostepem os6b nieuprawnionych oraz odpowiednio zakryte foliami budowlanymi tak aby nie
psuc estetyki miejsca $wistego dla os6b przebywajacych na cmentarzu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zgodnosé z dokumentacjg techniczng

Wszelkie prace powinny by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg uwzgiedniajgca wymagania
odpowiednich norm i okreslajgca rodzaj, typ itp. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
dokumentaciji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym

w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzor techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem,

5.2. Prawidiowo$¢ wykonania prac
5.2.1 Montaz 2 plyt granitowych z napisami

Plyty granitowe z napisami nasadzone zostang na przygotowang pod nie potke. Projekt i mocowanie plyt
wg odrgbnego opracowania (autorstwa Marka Pigtkowskiego).

5.2.2 Wykonanie fundamentéw

Piyty granitowe stanowigce alejke (przedpole mogily) zostang oparte czesciowo o istniejacg obudowe
mogity (szerokos¢ 70 cmy; plyta betonowa na $ciankach z cegly), a czgSciowo na niezaleznym
fundamencie, ktory nalezy wykonaé (szerokoé 100 cm). Scianki fundamentowe zaprojektowano z
dwoch warstw bloczkow zasypowych. Zastosowanie szalunkowych bloczkéow zasypowych jest korzystne
ze wzgledu na fatwos$¢ montazu (elementy lekkie) i brak dodatkowego szalunku (pustaki jako szalunek
tracony), co ﬁrzy ograniczonej powierzchni miejsca realizacji jest istotne. Ma to wplyw zar6wno na
szybkos¢ wykonania fundamentu, jak i na koszty.

Pustaki nalezy ukiada¢ mijankowo (na zaktadke). Nie wymagajg one zaprawy murarskiej (zostang
Zwigzane zaprawg od wewnatrz — juz po utozeniu).

W poziomie (pomiedzy pierwszg a drugg warstwa) nalezy polozy¢ zbrojenie (w specjalnych zamkach
zbrojeniowych w bloczkach) ~ 2 x drut zbrojeniowy zebrowany fi 12 (na dlugosci calego fundamentu). Na
narozach drut zaginac¢ w ksztalcie litery ,L”. W miejscach uskokéw (przy schodach) zakoriczenia drutu
naiezy umiesci¢ wewngtrz bloczka zaczynajgcego inny poziom (poprzez uprzednio wykonane w nim
otwory) — patrz czes$¢ rysunkowa.

Wazne jest, by powierzchnia pod pustaki byla réwna. W innym przypadku dobrze jest pierwszg warstwe
pustakow UtoZyC na zaprawie cementowej wyréwnujacej powierzchnie.

Pustaki wypeini¢ nalezy betonem nie gorszym niz C-15. Powinien on mie¢ odpowiednig konsystencje:
nie moze by¢ zbyt suchy, ani tez zbyt wilgotny, bo mogioby to spowodowaé wyciekanie z lgczen
pustakéw. Podczas betonowania nalezy zwréci¢ uwage na dokladne wypeinienie pustaka — szczegdinie
w okolicach narozy lub zataman SCEaQXi Uzycie wibratora wezowego lub zwykie zageszczenie reczne
znacznie poprawi parametry betonu. W przypadku wypeiniania recznego mozna to robié warstwa po
warstwie w sposéb ciggly.

Pustaki oprze¢ nalezy na zbrojonxqch fawach fundamentowych (prety zbrojeniowe zebrowane 4 x fi 12,
strzemiona — drut fi 8 co 35 cm). Miedzy tawa, a pierwszg warstwa pustakow nalezy umiescié izolacie.
Pod fawami zastosowano Huczen wibrowany. Warstwa ta ma zapewni¢ stabilne posadowienie (musi byé
dobrze ubita) i umozliwi¢ odplyw wody. UWAGA! Tiuczen nalezy umiesci¢ na glebokosci réwnej
glebokosci posadowienia istnieja}oej mogily (orientacyjnie przyjmuje sie poziom ok. 1m ponizej poziomu
terenu — precyzyjnie nalezy ustalic to po wykonaniu wykopu). Rozwigzanie takie zapewni identyczne
zachowanie sig czgsci istniejgcej i projektowanej w przypadku glebokiego przemarzania gruntu
(wysadzanie przez zamarznigta wode gruntowa). Jest to bardzo istotne ze wzgledu na umieszczenie plyt
granitowych nad czescia istniejacy i projektowang w tej samej pfaszczyznie. Czytelne wiec bedg
Jakikolwiek przesuniecia.

5.2.3 Dylatacja i wykoficzenie Scian istniejgcej mogily

Pomiegdzy istniejgcg mogilg, a przylegajacym do niej projekiowanym fundamentem nalezy wykona¢
dylatacje. Przed umieszczeniem w dylatac)i 2 cm twardego i nienasigkliwego styropianu (EPS 100),
powierzchnig istniejgcej sciany nalezy pokry¢ zaprawa wodoszczelng (elastyczng | mrozoodporng).
Podioze pod zaprawe nalezy przygotowaé zgodnie z opisem w punkcie f.

Wiw zaprawg nalezy wykoriczy¢ takze tylne | boczne $ciany mogily (po uprzednim ich odkopaniu i
osuszeniu (rdwniez w miejscach, gdzie nie bedg oblozone kamieniem).

Dodatkowo nalezy wykonaé dwie dylatacje na przebiegu projektowanego fundamentu pod chodnikiem
{ze wzgledu na jego diugos¢; w miejscach stopni w okolicy krzyza - patrz przekrdj podiuzny). Dylatacje
nalezy wykona¢ w sposob analogiczny, jak opisany powyzej.

Uwaga! W miejscach styku elementéw no$nych po wykonaniu dylatacii i przygotowaniu ich nawierzchni
zaprawg wodoszczelng (pod polozenie kamienia), na zaprawe te naleZy nalo2y¢ folie w plynie do miejsc
trudnych. Przedtem podloze musi by szczone z kurzu, tluszezu i cementowego szlamu. Podioze
musi by¢ suche. Jakc elementem nosny dla folii w ptynie nalezy zastosowa¢ (zatopic w niej) tasme
wzmacniajacy.
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5.2 4 1zolacja fundamentéw

Na tawy fundamentowe (pod bloczki zasypowe) nalezy potozyé folie fundamentowg PCV gr. 1,2 mm.
Folie nalezy wywina¢ na boczne, pionowe powierzchnie taw (patrz czest rysunkowag.
Do obloZzenia scianek fundamentowych i pod wylewke na chodniku nalezy uzy¢ folii fundamentowej PCV

r. 1 mm.
%cianki fundamentowe w styku z gruntem od zewnatrz zabezpieczyc folig kubetkows. Folie wyprowadzié

10 cm ponad grunt, a po zasypaniu i ubiciu, przyciac.
5.2.5 Tynkowanie

Pionowg powierzchnie boczng chodnika, poniewat jest prawie niewidoczna, nalezy wykoriczyé nie
granitem, a tynkiem mozaikowym w kolorze jasno-szarym (maksymalnie zblizonym do granitu, ziamo
réwniez). Tynk na siatce z klejem kia$é na zaprawe gruntujgcg wodoszczelng {elasiyczng,
mrozoodporna).

5.2.6 Przygotowanie podioza pod kamien

W ctoczeniu krzyza nalezy wykonac betonowy postument zbrojony siatka o oczku 15x15 cm (patrz czesé
rysunkowa). Podioze betonowe pod postument nalezy pokry¢ zaprawa wodoszczelng. {Powierzchnie
pod zaprawe przygotowac zgodnie z ponizszym opisem).

Powierzchnie pod piyty granitowe nalezy pokry¢ zaprawg wodoszczelng (elastyczng, mrozoodporna).
Wezesniej nalexy zadbac, aby byly one zwiezie i gladkie. Dziury, pekniecia, itp. nalezy naprawié,
uszczelniajge je wodoodpornym cementem/szpachla. Powierzchnie winny by¢ odiiuszczone,
oczyszczone z farby, kieju lub nieczystosci. Przed naloZzeniem zaprawy wodoszczeinej powierzchnie
chionne naleéy nawilzyé (woda nie powinna staé na powierzchni). W miejscach, gdzie wystepuje ryzyko
pracy powierzchni (tj. w fugach i na stykach materialow) natezy tgczenia te zabezpieczy¢ tasmg
wzmacniajaca.

W miejscach trudnych, jak zatamania przy stopniach czy dylatacje, na zaprawe wodoszczelng nalezy
natozy¢ folie¢ w plynie. Przedtem podioze musi by¢ oczyszczone z kurzu, uszczu i cementowego
szlamu. Podloze musi byé suche.

Jako elementem nosny dla folii w plynie nalezy zastosowac (zatopi¢ w niej) tasSme wzmacniajaca.

5.2.7 Uktadanie plyt granitowych

W okolicy krzyza nalezy zastosowac granit czamy, identyczny jak na istniejgcej czesci mogily.
Na chodniku | na cokole mogity zastosowac granit szary.

Ukiadanie piyt

Plyty z granitu montowa¢ naleZy na kleju do kamienia.

Podioze musi byé nosne, stabilne, zwarte, odtluszczone, oczyszczone z pylu | cementowego szlamu.
Powinno byé suche.

Zahezpieczenie powierzchni
Do zabezpieczenia plyt 2 kKamienia naturainego mozna uzyd odpowiedniege impregnatu. Nalezy jednak

zwrécié uwage na to, Zeby kamiefi byt wystarczajgco suchy. Impregnacja mokrych powierzchni moze
trwale zamkna¢ wilgo¢ w kamieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Warunki przystapienia do badan

Do odbioru catosci zakoriczonych robdt wykonawca obowigzany jest przedstawié dokumentacje
techniczng oraz:

° stwierdzenie prawidiowego wykonania elementdéw granitowych
. protokoty badar kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jakos¢ uzytych
materiatdw (atesty),

e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

6.2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej pracy z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin i pomiarnu.
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6.3. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiaibw nalezy w czasie odbioru prac przeprowadzaé posrednio na podstawie
Zapisow w dzienniku budowy oraz przediozonych przez dostawce zaswiadczen (atestéw) z kontroli
jakosci materiatow, stwierdzajacych zgodnosé uzytych elementdw kamiennych i innych materiatow
Z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wlasciwymi normami przedmiotowymi, a w
przypadku materiatéw nieznormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania, wydanym w frybie obowigzujacych przepiséw.

Kamierh przeznaczony na cokiadzine powinien by¢ przed uzyciem do robdt poddany badaniom
przez upowaznione laboratoria, dla sprawdzenia speinienia warunkéw okreslonych w punkcie 2
niniejszej STWIORB.

8.4. Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania okladziny granitowej
6.4.1. Sprawdzenie przygotowania elementtéw kamiennych

Sprawdzenie przygotowania elementdw kamiennych, ich ustawienia lub ulozenia oraz
zakotwienia, a takze grubosci zalewki lub podkiadu nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow
w dzienniku budowy.

6.4.2. Sprawdzenie grubosci spoin i prawidlowos$ci ich przebiegu

Grubos¢ i spostb wypelnienia spoin nalezy sprawdzaé¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych, a w przypadkach budzgcych watpliwosci przez pomiar z dokladnoscig do 1
mm,

6.4.3. Sprawdzenig prawidlowosci powierzehni okfadziny

Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni okladziny nalezy przeprowadzaé na zgodnosé

2 wymaganiami za pomocg przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach laty
kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z
doktadnoscig

do 1 mm przeswitu migdzy i3 tatg a powierzchnig okladziny.

6.4.4. Sprawdzenie oczyszczenia okladziny

Sprawdzenie oczyszczenia okiadziny nalezy przeprowadzac za pomocy ogledzin zewnetrznych.

6.5. Ocena wynikéw badari

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik pozytywny, wykonang prace nalezy uznaé za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujermny,
nalezy albo calo$é odbieranych robét okladzinowych, albo tylko ich niewlasciwie wykonang czesé
uznac za niezgodng z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci robdt za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢ czy trzeba
calkowicie lub czesciowo odrzucié roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest
doprowadzenie ich do zgodnos$ci z wymaganiami normy a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktorege wynik jest ostateczny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
1 kpl. dla plyt napisowych wykonanych z granitu.
1 m® powierzchni wykonanej oktadziny kamiennej.
1 m?® dia prac ziemnych
1 m® dia prac zelbetowych
1 m? dla prac zwigzanych z izolacjami i dylatacjami, tynkowaniem
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét nastepuje po przeprowadzeniu pozytywnej kontroli jakosci robét, opisanej w punkcie
& niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest wykonanie prac budowlanych zgodnie z punktem 5 niniejszej specyfikacii, po
bezusterkowym odbiorze kompletu prac zgodnie z pkt. 8, a jako obmiar nalezy uzywac jednostek
podanych w pkt. 7 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-84/B-01080 Kamiefi dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wlasnosci fizyczno-mechanicznych.
BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okladzina stopni schodowych
- stopnice i podstopnice.
BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy,
okreslenia czynnosci i rodzajow fakiur.
BN-64/8841-06 Roboty kamieniarskie. Warunki techniczne osadzania okfadziny kamiennej.
Zasady ogdine
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. BN-77/8931-12
- Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.
PN-H-93433 - Grodzice G62. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz.1126) z
poZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia { Dz, U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401)
PN-ISO 8935-1:1988  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-ISO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. IDT-ISO 6935-2;1991
PN-I1S0 6935-2/AK1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN-5-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 2elbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone
PN-B-0625t  Roboly betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1  Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja | zgodnosé. PN-B-01801
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia. PN-EN 197-
1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci, PN-EN 196-2 Metody
badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 1966 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmieleniz. PN-B-04320

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

Definicje | wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.
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PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczenie ilosci
wody wydzielajgcej sig¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan. Oznaczenie absorbcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badar. Oznaczanie umownej zawartosci suchej.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczainych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Zawarto$ci atkatiow w domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda uitradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda skalometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $éciskanie za pomocg miotka

Schmidta typu N.

PN-B-06712  Kruszywa mineraine do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine. PN-B-06714/10 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczer obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw minerainych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 8334 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarenek.
Wskaznik ksztatu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwosci kruszyw.

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-
32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-C-04541  Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalo$ci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337
mval/dm metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i &cieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolometryczng z tiofluoreseing z kwasem o-
hydroksyrtgciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda

tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.
PN-C-04528/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdinych,
cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej metodg kolometryczng z antronem.
PN-D-96000 Tarcica og6inego przeznaczenia.

PN-D-86002  Tarcica lisciasta ogéinego przeznaczenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine wymagania i
badania.

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeri. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47800.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i giéwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych,. ogéine wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdine wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zlgcza. Ogoéine wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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PN-1S0-9000 (seria 9000, 9001, 8002 i 8003). Normy dotyczace zarzgdzania
jakoscia i zapewnienie jakosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-85/S-10050 Prébne obcigzenie obiekibw mostowych, zelbetowych.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997. Wyraby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-12:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-87/B-30003. Cement murarski 15. PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25. PN-86/B-
30020. Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-80/B 06259. Beton komorkowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 - Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
79405 Wymagania dia plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpomos$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma 1SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw za-
pewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-02361:1989 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaitowe stosowane na

zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z

wypeiniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-92/B-27619 Papa asfaitowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-20130:1998/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty
styropianowe.




