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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek na podstawic typowego projektu architektoniczno - budowlanego hali
widowiskowo —sportowej 24x53.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego
do lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawcea robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacia
projektowa, SSTi poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST, Wymagania
0g6lne”p.2.

2.1. Wymagania ogélne,

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST, Wymagania
og6lne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza byé zgodne z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. Uz 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z plytek gresowych,
2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004: 2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.
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2.2.2. Plytki gresowe

Plytki ceramiczne powinny odpowiadaé¢ jednej z wymienionych norm: PN-EN 176: 1996, PN-ISO
13006: 2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

- barwa: wg wzorca producenta,

- twardo$¢ w skali Mosha 8

- Scieralno$¢ Vklasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane, jako antyposlizgowe

- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. Zaprawy do spoinowania,

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub
norm. Nalezy zastosowaé fuge epoksydowa, kolor ustali¢ z Inwestorem W naroznikach scian, w
sasiedztwie oScieznic drzwiowych, na styku posadzki i cokolu oraz wokél otworéw rewizyjnych
nalezy stosowa¢ elastyczna fuge silikonowa w kolorze dobranym do koloru preparatu do
spoinowania;

2.2.4. Obramowanie progéw, krawedzi i progéw, narozniki i katowniki, listwy przypodlogowe

Krawgdzie stopni schodéw powinny wyrézniaé si¢ kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego na zapleczu hali sportowej.
2.3.1.Substancja klejaca:

Do przyklejania parkietéw stosuje sig¢ kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie.

2.3.2. Parkiet drewniany.

Deszczutki z drewna lisciastego —debowego Jub innego twardego, powinny mieé grubosé 20mm (w
pokojach na zapleczu) i 25mm (na sali gimnastycznej). Najcze$ciej stosuje sie deszczulki z piérem i
wpustem, uniwersalne, przeznaczone do klejenia specjalnym klejem.

Wilgotnos¢ drewna deszczulek przed ich ukladaniem powinna wynosi¢ 8 do13% w stosunku do masy
suchego drewna.

Parkiet przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, niewystawionym na dziatanie promieni
stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczki z parkietem nalezy izolowaé¢ od podloza poprzez
skladowanie na podestach lub na styropianie.

2.3.3. Listwy drewniane przy$cienne.

Stosowac listwy przyécienne z drewna lisciastego.

2.3.3. Lakiery do parkietéw.

Stosowa¢ lakier chemoutwardzailny do drewna.
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2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej.
Posadzka sportowa Sali gimnastycznej powinna zosta¢ wykonana w Kkonstrukcji drewnianej,
podwdjnie legarowej na podkiadkach. Podloga sportowa musi byé zgodna ze wszystkimi
parametrami normy EN-PN 14904. Powierzchnia elastyczna, systemowa z rolowana
jednowarstwowg wykladzing sportowa PCV w systemie konstrukcji drewnianej, podwdjnie

legarowanej na podkladkach.

Wymagania techniczne:

-sktad: 100% PCV

-grubo$¢ catkowita wyktadziny: min, 3-4mm

Cata wykfadzina winna by¢ zabezpieczona fabrycznie srodkiem zapewniajacym ochrone

przeciwplesniowa i bakteriostatyczna na catej grubosci.

Parametry techniczne podiogi powinny spelnia¢ wymagania normy EN-PN 14904:2006. Wykladzina
musi by¢: gat. 1, rolowana. Oferent musi przedstawi¢ w ofercie: opis | nazwe oferowanej

wykladziny, atesty iautoryzacje¢ producenta dla oferenta i probke oferowanej wykladziny.

Transport  materialéw  dokonywany jest samochodami chroniagcymi przed warunkami
atmosferycznymi, material winien by¢ zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami

mechanicznymi.

Sktadowanie na terenie placu budowy w pomieszczeniach zamykanych zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmosferycznych, nienarazony na wplyw $rodkéw chemicznych. Wysoko$é
sktadowania do 1,6 m w pozycji pionowej. Wszystkie materialy sa ocechowane wraz z data

przydatnosci zastosowania

Materialy pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej:

Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podioza
Kleje wodorozcieniczalne do montazu nawierzchni
Laczniki stalowe do montazu plyt drewnopochodnych
Srodki do usuwania zanieczyszczen

YVV VY

Wszystkie w/w materialy posiadaja whasnosci techniczne okre$lone przez producenta dla danego
typu nawierzchni.

Wykladzina musi posiada¢ nast¢pujace dokumenty:

Certyfikaty:
-swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalno$ci wykladziny
-atest higieniczny

-deklaracja zgodnoéci z PN lub aprobata techniczna ITB

mp project miroslaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,
lel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,

e-mail1: biuro@mpproject.pl

e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 24x53 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
str. 5

- certyfikat CE lub réwnowazny wydany przez niezale zny podmiot uprawniony do kontroli jakosci,
potwierdzajacy, ze dostarczony system podlogi sportowej (konstrukcja podlogi wraz z wykladzing
sportowa) odpowiada normie PN EN 14 904 lub specyfikacjom technicznym,

- autoryzacj¢ producenta dla calej (systemowej) podlogi sportowej.

Konstrukeja podlogi
1. Podloze betonowe.
2. Folia izolacyjna PE 0,2mm
3. Podktadka sprezysta SBR90x90x10
4. Legar dolny wymiary: 20 x 90 mm
5. Legar gorny wymiary: 20 x 90 mm
6. Slepa podioga —tarcica iglasta 20x90mm
7. Folia izolacyjna grubos$ci PE 0,2mm
8. Plyta OSB3 lub V313 - 10mm
9. Plyta OSB3 lub V313 — 10mm
10. Wyktadzina PCV

Ww. dokumenty naleiy dolgqczy¢ do oferty.

Na odbiér korficowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastgpujgce dokumenty:
e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcj¢ legarowana
e Dokument potwierdzajacy spelnianie wszystkich parametréw normy PN-EN 14904 .
e O$wiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych érodkach ochrony

¢ Inne prawem wymagane dokumenty
Ze wzgledu na fakt, iz kazdy producent podiogi sportowej posiada swoje indywidualne certyfikowane systemy
drewnianego legarowania dopuszcza sig inny system niz opisanego wyzej —jednakze w calosdci zgodny z

przedmiotowa norma PN EN 14904: 2006 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy.

Materialy podstawowe:

Folia budowlana o gr. 0,2 mm

» Podkiadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm

» Legary z drewna iglastego kl. 1I/IIl o przekroju 20 mm x 90 mm —warstwa gérna i
dolna
Warstwa §lepej podiogi z drewna iglastego kl. 1I/11l o przekroju 20 mm x 90 mm
Warstwa z plyty P5 zgodne z normg PN-EN312: 2003, o grubosci 10 mm,
Druga warstwa z plyty P5 zgodne z norma PN-EN312: 2003, o grubosci 10mm.
Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk

YV VWV

Technologia wykonania nawierzchni sportowej

1. Rozlozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm,

2. Rozlozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdluz dluzszego boku hali.
Przekrdj legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego 1I/I1, sosna lub $wierk, wilgotnosé
wzgledna drewna 14- 20 %.

3. Rozlozenie wzdluz dolnych legaréw czterech ciagéw wentylacji przestrzeni podpodlogowej,
po dwa na kazdej $cianie szczytowej. Proporcjonalnie do powierzchni podiogi.

4. Rozlozenie gornego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekr6j legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub
$wierk, wilgotnodé drewna 14- 20 %,

5. Laczenie gérnego i dolnego legara za pomocy tacznikow stalowych typu zszywka budowlana,
gwozdZ budowlany z zastosowaniem do materialéw drewnianych i drewnopochodnych,
Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.
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6. Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod dolnym
legarem w rozstawie, co 500 mm.

7. Montaz $lepej podlogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej azurowo w

odstgpach od 60 mm do 70 mm. Przekréj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego

1I/111, sosna lub $wierk, wilgotnos¢ drewna 14- 20 %.

Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm na wykonanej $lepej podlodze.

Rozlozenie dolnej warstwy plyt wiérowych (OSB3 lub V313). Kolejne rzedy phyt ukladane z

przesunigciem min. 1/3 dlugoéci plyty.

10. Rozlozenie gornej warstwy plyt widérowych (OSB3 lub V313). Plyty uktadane z przesunieciem
w osi X iy min. 1/3 boku plyty, pomigdzy kolejnymi rzedami.

11. Gorna i dolna warstwa ptyt wiérowych mocowana wkretami 4.5/45 w ilosci ok.60 szt./plyta.

12. Wycigcie otwor6w pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podlogi
legarowane;j.

13. Montaz wentylatora w wycigtym otworze do rozlozonych kanatéw wentylacji
podpodiogowe;j.

14. Podiaczenie instalacji elektrycznej do wentylatoréw mechanicznych. Wykonanie instalacji
oraz jej podlaczenie jest w zakresie zamawiajacego.

15. Szpachlowanie potaczen plyt wiérowych —szpachla dyspersyjna, zuzycie 0k.0,07 kg/m2.

16. Szlifowanie zaszpachlowanych polaczen plyt widrowych za pomoca urzadzenia typu:
szlifierka columbus.

17. Roztozenie nawierzchni sportowej na wykonanym podlozu z ptyt wiérowych.

18. Docigcie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wykladziny sportowej zgodnie z wymiarem
boisk oraz ich kolorystyka.

19. Klejenie przygotowanej wyktadziny do podioza z plyt wiérowych za pomoca kleju: wodnego
trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2

20. Walcowanie przyklejonej wykladziny za pomoca walca stalowego.

21. Frezowanie krawegdzi rolek za pomocg frezarki do wykladzin PVC.

22. Laczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomoca sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wykladzin PVC.

23. Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomoca noza monterskiego oraz wyréwnanie do
poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny,

24, Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

25. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomoca taém maskujacych.

26. Malowanie Linii boisk przy uzyciu farb PU - 2k.

27. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych
profilowanych z drewna iglastego, sosna lub $wierk polakierowanych lakierem bezbarwnym
Listwy mocowane sa do podlogi sportowej za pomoca gwozdzi stolarskich.

28. Wszystkie narzedzia typu: miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka, pilarka,
kompresor: sg oznaczone w sposob wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z
przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zakladowej kontroli produkcji.

29. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podlogi sportowej odbywaja si¢ za pomocy
narzgdzi rgcznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow.

©®

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podloza betonowego, rozmieszczenie
legarow, mocowania, spos6b wentylacji przestrzeni podpodlogowej, wyznaczenie linii boisk
wykona¢ sciSle wedlug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuka budowlana, w sposéb

zapewniajacy udzielenie gwarancji na podloge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podioég sportowych przed wilgocig winny byé spelnione wymagania w zakresie
przygotowania podloza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajace z Polskich Norm.
Wykonawca powinien stosowa si¢ do obowiazujacych na terenie kraju przepiséw, jak rowniez

zalecefi producentéw elementdéw i materialéw podlogowych. Podloza musza speiiaé wymagania
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norm: PN 88/B-06250 - beton zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN

62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.
Wykonanie podbudowy na gruncie pod posadzke sportows.

W miejscu usunigtych nawierzchni sportowych z istniejacych boisk terenowych nalezy ulozy¢

warstwe okolo 20-30cm zwiru zageszczonego przez ubijanie warstwami (wskaznik zageszczenia
1d=0,7), przykrytego nastgpnie chudym betonem o gr. 10cm. Powierzchnia chudego betonu powinna
by¢ dokladnie wypoziomowana. Odchylenia mierzone 2m lata nie powinny byé¢ wieksze od
3mm. Po wyschnigciu chudego betonu polozy¢ 2 x folig PE gr. 0.2mm. Na folii ulozyé
styropian podifogowy gr. 10cm, z przesunigciem kolejnych rzgdow o pot dlugosci. Parametry

styropianu : CS= 1001Pa, | <0.04W/mk. Na styropianie wylaé posadzke zelbetowa.

Posadzka zelbetowa z B-25 gr. 15cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podkiadzie nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajace fragmenty
powierzchni o réznych wymiarach. Podkiad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé
odpowiednia masa wygladzajaca; grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm. Podloze, na
ktérym wykonujemy posadzke powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Szczeliny
dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w
ktérym wykonuje sig posadzke nie moze by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co
najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania. Minimalny okres
sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Podklad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ masa wygladzajaca o gr. warstwy nie
wigkszej niz 1-2mm. W przypadku odchylek do 5Smm nalezy wylaé masy samopoziomujace w
przypadku odchylek wigkszych niz Smm. Wykonaé¢ nowy podklad. Dopuszczalne nieréwnosci podtoza
zgodnie z polska norma, tolerancja nieréwnos$ci nie wieksza niz 2mm/2mm.

Wilgotnos¢ podloza betonowego nie wigksza niz 4%, zakoniczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony
dostep do mediéw, temperatura pomieszczen w trakcie montazu podlogi sportowej powyzej 15stC,
wilgotnos¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawiera¢ sie w granicach

40-65%.

Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢
zamontowane przed rozpoczgciem montazu systemu podlogi sportowej.

NIE DOPUSZCZA SIE £ACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ulozeniu podtogi sportowej beda wymalowane linie boisk do siatkéwki, koszykéwki oraz
pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszq by¢ zgodne z wytycznymi producenta

nawierzchni sportowej.
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Konstrukcja podlogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢, co najmniej 3 ciagi wentylacji wymuszone]
umieszczone w przestrzeni pod podlogowej. Kazdy z ciggéw musi mie¢ wydajnosé min. 100 m?
powietrza na godzing. Podloga bedzie odsuni¢ta od $cian o 2 cm i wykonczona przy $cianach
specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajaca swobodny przeplyw powietrza z przestrzeni nad - do

podpodiogowej.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST, Wymagania ogélne™p.3.
Do wykonywania robot wykladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podloza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12mm do rozprowadzenia
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- wkladki dystansowe,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia wykladziny,

- maszyny do cyklinowania parkietéw,

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne™p.4.

Materialy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zapobiegajac zamoczeniu szczegdlnie materialow
drewnianych.

5. Wykonywanie robot.
Og6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.5.
5.1. Podloza pod wykladziny.

Grubos¢ podkladu pod ptytki gresowe powinna wynosi¢ 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 pietrze
oraz 50mm w pomieszczeniach na parterze. Grubo$¢ podkiadu pod parkiet na zapleczu socjalnym
powinna wynosi¢ 40mm. Podktad na 2 pigtrze (obszar za widownia) powinien mie¢ grubosé 45mm.

Powierzchnia podkladu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkéw,
czysta, odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami i §rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny, w dowolnym miejscu podkiadu, nie
moze przekracza¢ Smm na catej diugosci laty kontrolnej o diugosci 2m.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych i
instalacyjnych, tacznie z prébami ci$nieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podktadu.

Szczegblnie wazne jest badanie wilgotnosci podkiadu, co nalezy do wykonawcy robét podiogowych.
Dopuszczalne zawarto$¢ wilgoci w podkladzie nie powinna przekraczaé 3%. W przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki nalezy przesunaé.
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5.2. Wykonanie wykladziny z plytek gresowych.
5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane beda plytki. Nalezy upewni¢ si¢, Ze nie ma niezamierzonych
réznic koloru czy odcienia plytek,

Nastepnie przygotowa¢ kompozycje klejacq zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzié
ja po podlozu paca zabkowana, ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja powinna byé nalozona
rownomiernie i pokrywa¢ cala powierzchni¢ podloza. Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji
klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykladzin w ciagu 10min. Po nalozeniu kompozycji
klejacej plytki uktada si¢ do wyznaczonej linii. Nakladajac ptlytke, nalezy jg lekko przesunaé po
podiozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé tak, aby warstwa kleju pod ptytka
miala grubo$¢ 6 do 8mm. Przesunigcie nie moze powodowad zgarniania kompozycji klejacej. W celu
dokiadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowa¢ wkiadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykladziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejacej ze
spoin miedzy plytkami.

Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy plytkach o dlugosci boku:

- do 100mm okoto 2mm,
- od 100mm do 200mm okolo 3mm,
- od 200mm do 600mm okolo 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania na
menisk wklesty.

Na $cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10cm z przyklejonych plytek cokolowych
lub przycietych plytek.

5.2.2. Wykladziny schod6w i podjazdu dla os6b niepelnosprawnych

Na schodach zewngtrznych i na podjeidzie dla oso6b niepelnosprawnych zastosowaé kostke
betonowa.

Na schodach wewnatrz obiektu zastosowac¢ plytki gresowe antyposlizgowe przeznaczone na schody.
5.3. Wykonanie posadzki z parkietu,

Podklad pod parkiet zaleca si¢ zagruntowaé odpowiednim $rodkiem gruntujacym (np. roztworem
kleju dyspersyjnego). Po wyschnigciu zagruntowanego podkiadu nanosi si¢ cienka warstwe kleju na
takiej powierzchni, aby przyklejenie deszczulek nastapilo przed wyschnieciem tej warstwy, W
czasie ukladania deszczulka powinna by¢ lekko przesuwana po powierzchni, aby nastapilo dobre
zwilzenie jej spodu klejem.

Posadzka deszczulkowa powinna by¢ ulozona szczelnie. Dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy
deszczutkami nie powinna przekracza¢ 0,4mm., a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m i 3mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Miedzy posadzka z deszczutek a Scianami, slupami itp. nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjna
szeroko$ci, co najmniej 10mm.

Szczeliny dylatacyjne migdzy $cianami powinny by¢ wolne od zanieczyszczen oraz osloniete listwami
podiogowymi przyiciennymi.
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Listwy powinny doktadnie przylega¢ do 4cian i posadzki na calej diugosci. Listwy laczy sie na
dlugosci i w narozach przez scigcie koncow pod katem 45°, a w narozach wklestych przez $ciecie
pod katem 135 °.

Listwy podlogowe przyscienne przybija si¢ do deszczulek w odst¢pach nie wiekszych niz 0,6m za
pomocyg gwozdzi, ktérych gléwki nie powinny wystawaé ponad powierzchnig listwy.

Po przyklejeniu calej posadzki i wyschnigciu kleju (czas schnigcia podaje producent) calg
powierzchnig szlifuje si¢ stosujac papier $cierny o coraz drobniejszym uziarnieniu. Przed ostatnim
szlifowaniem szczeliny migedzy deszczutkami wyszpachlowac specjalnymi masami szpachlowymi.

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchni¢ nalezy dokladnie odkurzy¢ i przetrzeé sucha szmatka.

Posadzke nalezy pokry¢ trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w odstepach czasu
zalecanych przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powloki posadzke nalezy
przeszlifowacé papierem S$ciernym o drobnym uziarnieniu w celu usuniecia drobnych sztywnych
widkien.

5.4. Wykonanie podlogi sportowej na sali gimnastycznej.
5.4.1.Konstrukeja podlogi.

Wskazane jest, aby podloge sportowa w calosci wykonywala firma, ktéra posiada do$wiadczenie w
wykonywaniu tego typu podlég.

Ze wzgledu, iz na polskim rynku brak stosownej dokumentacji, ktéra w jednoznaczny sposob
podawalaby wymagania stawiane podlogom sportowym wskazane jest stosowanie si¢ do wymagan
normy DIN 18032: kwiecien 2001.

Na plycie zelbetowej wykonaé izolacj¢ wodoszezelna z folii. Folie uklada¢ na zaktadke min. 15cm i z
wywinigciem na $ciany boczne min. 15cm.

Legarowanie krzyzowe, tzw. ruszt drewniany ukfada¢ na podkladkach dystansowych i odpowiednio
wypoziomowa¢. Kolejne legary uklada¢ wzdluz a nastepnie w poprzek stosujac rozstaw migdzy
osiami desek ok. 500mm. Wszystkie elementy drewniane polaczy¢ ze soba wkretami lub zszywkami.

Na legarach ulozy¢ Slepa podloge z desek, zachowujac odstep miedzy deskami ok, 9cm

Po wykonaniu Slepej podiogi ulozy¢ na niej izolacje paroszczelna z folii PCV lub PE. Folie uklada¢ na
zaktad min, 15¢m.

Nastgpnie ulozy¢ dwie warstwy plyt rozkiadajace obciazenie o grubosci 10-12mm kazda, =z
przesunigciem warstw wzgledem siebie. Styki plyt i miejsca po wkretach zaszpachlowaé.

Do tak wykonanej konstrukcji przyklei¢, na calej powierzchni, wykladzing sportowa. Podczas
klejenia temperatura podloza powinna, co najmniej 15°C.

Laczenie stykéw arkuszy wykladziny wykona¢ poprzez spawanie na goraco za pomoca sznurdéw
spawalniczych. Stosowa¢ sznury zalecane przez producenta wykladziny sportowej. Spawanie mozna
rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykfadziny. Styki wykladziny sfrezowa¢ za pomoca
recznej lub automatycznej frezarki a nastgpnie w powstale wyzlobienie prowadzi¢ na goraco sznur
spawalniczy o sSrednicy @ 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad
powierzchnig¢ arkuszy nalezy $cia¢ tak, aby tworzyly z wykladzing jedna powierzchnie. Scinanie
nadmiaru sznura prowadzi¢ w dwdch etapach

- wstgpne $cigcie spawu, ktére wykonaé nalezy specjalnym nozem z nalozong prowadnica lub za
pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzi¢ tak, aby sznur zostal $cigty ok. Ilmm nad
powierzchnig wykladziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply

- wlasciwe ¢cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wykladziny —s$cinanie to prowadzi¢ dopiero po calkowitym wystygnigciu spawu.

Nastgpnie wymalowa¢ linie boisk i wykladzing zakonserwowaé przeznaczonymi do tego rodzaju
posadzek srodkami konserwujacymi.
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5.4.2. Wykonanie systemu wentylacji podpodlogowe;j.

W przestrzeni rusztu drewnianego, pomig¢dzy legarami umiesci¢ odpowiednia ilo$é¢ (jeden zestaw na
kazde rozpoczgte 400m® powierzchni podlogi) ciagow rur wentylacyjnych migkkich typu ,,spiro” lub
~flex”. Zastosowaé wentylatory osiowe o wydajnosci min 100m*h, mocowane w podlodze w taki
sposob, aby zamontowane na nich kratki maskujace licowaly si¢ z nawierzchnia podlogi. W zwigzku
z koniecznoscig ulokowania kratek maskujacych w miejscach trudno dostepnych dla éwiczacych,
dokladne ich rozmieszczenie kresli¢ nalezy na etapie budowy. Wykonaé nalezy instalacje zasilajaca
wentylatory przewodami 2x1,5mm® umieszczonymi w korytkach kablowych. Wylacznik pradu
umiejscowi¢ w sasiedztwie wylacznika oswietlenia glownego sali badz polaczy¢ z wylacznikiem
czasowym na tablicy rozdzielczej.

5.5. Wykladzina podlogowa rulonowa z PCV ( widownia)
5.5.1. Warunki przystapienia do pracy

Wykladzing i klej nalezy skladowa¢, co najmniej 24 godziny przed ukladaniem w pomieszczeniach,
w ktérych bedg stosowane. Wykladzing klei¢ na widowni do plyt za pomoca klejéw zalecanych przez
producentéw wykladziny i plyt a na zapleczu do wylewki betonowej. Posadzke wykonczyé przy
Scianach cokotami lub listwami podlogowymi albo cokolikiem z paska wykladziny dywanowe;j
szerokosci ok. 60-80mm, przyklejonego klejem dyspersyjnym do $ciany.

5.5.2. Montaz wykladziny

Konstrukcje stalowg widowni obudowa¢ Plytami typu Knauf (lub réwnowazne). Plyty ukladaé w
dwoch warstwach na wczesniej przygotowanym wypoziomowanym podiozu (konstrukcji stalowej).

Pierwsza warstwe plyt mocowac na konstrukcji wsporczej - styk elementéw wykonaé bezposrednio
na podporze na podkiadkach systemowych. Plyty laczy¢ poprzez klejenie na wpust i pidro.

Wyptywajacy nadmiar kleju nalezy zeskrobac.

Kolejng warstwe uktada¢ pod katem 90 stopni i z przesunigciem spoin. Klei¢ calopowierzchniowo do
dolnej warstwy noénej.

Plyty docina¢ za pomoca pily (rgcznej) z tarczg diamentowa i urzadzeniem odsysajacym lub za
pomoca wyrzynarki wahadtowej / montazowej pily tasmowej.

Na tak ufozona podioge nie wchodzi¢ przez ok. 8 godzin. System podlogowy mozna w petni obciazyé
po 24 godzinach (czas wiazania kleju).

Po wykonaniu wykladziny wykona¢ wykonczenie w postaci listew przy§ciennych mocowanych trwale
do podloza. Wszelkie zabrudzenia klejem Jub innymi $rodkami usuwaé na biezaco, aby zapobiec
powstawaniu plam.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogélne” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujgc wykladziny z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.)

- stan podlozy na podstawie protokoléw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedlozonych
przez dostawcow.

-prawidlowos¢ wykonania wykladziny z plytek gresowych przez sprawdzenie:
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e przyczepnosci wykladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghichego
odglosu,

e odchylenia powierzchni od plaszczyzny lata o dlugo$ci 2m (odchylenie to nie powinno
by¢ wigksze niz 3mm na calej dlugosci taty),

e prawidlowos$ci przebiegu i wypelnienia spoin lata z dokladnoscia do Imm,

* grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta

e sprawdzenie prawidtowodci wykonania cokolow poprzez ocene wzrokowa
-prawidtlowos$¢ wykonania parkietu przez sprawdzenie:
e przyczepnosci parkietu do podtoza,

e szczelnosci uwlozonej posadzki dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie
powinna przekraczaé¢ 0,4mm

* odchylenia powierzchni od plaszczyzny fata o dlugosci 2m (odchylenie to nie powinno
by¢ wigksze niz 2mm/m i 3mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia)

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania listew przysciennych poprzez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki
- prawidlowo$¢ wykonania posadzki z rulonu PCV

e wygladu zewnetrznego i jednolitodci barwy i wzoru - posadzka powinna byé wykonana z
materialéw tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

e zwigzania posadzki z podktadem —posadzka musi wykazywaé zwiazanie z podktadem na
catej powierzchni, niedopuszczalna jest obecno$é pecherzy, fald oraz odstawanie
arkuszy,

o prawidlowosci powierzchni - na powierzchni posadzki nie moga odznaczaé sie
nieréwnosci badz plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy lata przylozong
w dowolnym miejscu nie powinien wynosi¢ wigcej niz 2mm,

o prawidlowosci wykonania stykéw - sprawdzenie wykonania spawow,

e wykonczenia posadzki - listwy przyscienne, listwy narozne i noski schodowe musza
catkowicie przylega¢ do podloza i by¢ trwale przymocowane,

¢ dzialania wentylacji podpodiogowej pod posadzka na sali gimnastyczne;j,

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m?wykonanej posadzki.

Jednostka obmiarowa cokolow przy $cianach jest Im cokotu o wysokosci 10cm,

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Odbiér gotowych posadzek nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac.
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Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwaloéci posadzki oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode —obnizy¢ warto$¢ wykonywanych robét,

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — usunaé posadzke i wykonaé ja
ponownie.

Protokdl odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania posadzki z zaméwieniem.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i transport materialow,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktadéw pod posadzki

- zagruntowanie pokladéw,

- wykonanie posadzki tgcznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki
- wykonanie cokoléw i przybicie listew przysciennych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbgednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 176: 1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa BL

PN-EN 12004: 2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006: 2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwoséci i znakowanie.
EN-PN 14904

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykofczeniowe. Okladziny i
wykladziny z plytek ceramicznych. ITB, Warszawa 2004r.
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Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004
mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,

tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,
e-mail1: biuro@mpproject.pl
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl



