2020.06.15

Errata
do projektu budowlano-wykonawczego
Przebudowy obiektow sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 w Lublinie, przy ul. Nalkowskich 110

Projekt budowlano-wykonawczy w branzy budowlanej, pkt. 7.2, str. 19 - jest:

o(ens)

Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 4) zainstalowa¢ przepuszczalng dla wody
stabilizujaca warstwe typu ET o grubosci 30 mm, nastepnie 10-11 mm granulatu SBR, potem warstwe natrysku
(mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm - natrysk o grubo$ci maksymalnej, dopuszczonej przez
producenta w karcie produktu, grubosci.

Zamawiajagcy wymaga stosowania produktow zachowujacych parametry techniczne zgodne z aktualnie
obowigzujacq normg PN-EN  14877:2014-02. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania materiatu
nawierzchniowego, ktory przedwczesnie zmieni kolor (wytrze sie) z uwagi na barwienie powierzchniowe. Nalezy
stosowa¢ granulat EPDM zgodny z kartg techniczng producenta.

Kolor boiska — zielony.

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosci 5 cm farbg zgodng z zaleceniem producenta —
kolorystyka linii wg rys. Nr 3.

Zewnetrzny obwdd nawierzchni wykoficzony obrzezem betonowym 8x30cm z naktadkq poliuretanowg (lub
nafozong nawierzchnig syntetyczng na obrzeze betonowe 8x30 cm) wspartym na tawie z betonu C12/15 (B-15).

Nawierzchnia winna posiadag:
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni
boisk multisportowych (pitka reczna/koszykdwka/siatkdwka)
» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
e Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.
» Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang,
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Wymagama techniczne (wg parametréw PN-EN 14877:2014-02):
grubos¢ catkowita — gr. ok. 42-44 mm (ET 30 mm + SBR 10-11 mm + EPDM z PU 2-3 mm)
* tarcie —od 80 do 110
e amortyzacja uderzenia — 45-70%
 odksztalcenie pionowe — ponizej 6 mm,
 pionowe odbicie pitki (do kosza) — powyzej 85%
* przepuszczalnosé wody — powyzej 150mm/h
+ odporno$¢ na zuzycie - ponizej4 g (migdzy 500 a 1500 cyklami)
* wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 0,6 MPa”

Zmiana pkt. 7.2. projektu w branzy budowlanej:
Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 4) zainstalowa¢ przepuszczalng dla wody
stabilizujacg warstwe typu ET o grubosci 35 mm, nastepnie 10-11 mm granulatu SBR, potem warstwe natrysku
(mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm - natrysk o grubosci maksymalnej, dopuszczonej przez
producenta w karcie produktu, grubosci.

Zamawiajacy wymaga stosowania produktow zachowujgcych parametry techniczne zgodne z aktualnie
obowigzujacq normg PN-EN 14877:2014-02. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatu




nawierzchniowego, ktéry przedwczesnie zmieni kolor (wytrze sie) z uwagi na barwienie powierzchniowe. Nalezy
stosowa¢ granulat EPDM zgodny z kartg techniczng producenta.

Kolor boiska — zielony.

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosci 5 cm farbg zgodng z zaleceniem producenta —
kolorystyka linii wg rys. Nr 3.

Zewnetrzny obwdd nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30cm z naktadka poliuretanowa (lub
natozong nawierzchnig syntetyczng na obrzeze betonowe 8x30 cm) wspartym na tawie z betonu C12/15 (B-15).

Nawierzchnia winna posiadac:

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni boisk
multisportowych (pitka reczna/koszykdwka/siatkowka)

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Wymaganla techniczne (wg parametréw PN-EN 14877:2014-02):

grubosé¢ catkowita — gr. ok. 47-49 mm (ET 35 mm + SBR 10-11 mm + EPDM z PU 2-3 mm)

tarcie — od 80 do 110,

amortyzacja — redukcja sity w temp. 23+2°C (wg EN 14809) — 25-34%, klasyfikacja SA 25 do 34,
redukcja sity (wg EN 14809, po przyspieszonym starzeniu wg EN 13817) — od 35% do 44%, klasyfikacja
SA 35do 34,

odksztalcenie pionowe — ponizej 6 mm,

pionowe odbicie pitki (do kosza) — powyzej 85%

przepuszczalno$¢ wody — powyzej 150mm/h

odporno$¢ na zuzycie - ponizej 4 g (miedzy 500 a 1500 cyklami)

wytrzymato$¢ na rozciaganie — min. 0,4 MPa.

Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14877:2014-02.

z Jézef
. bud. B73/ILb/TT

LAKLAD
Prejektowania, Nadzoru i
Wykonawstwa Budowlaneqo

20-843 LUBLIN
ul. Koncertowa 7/45, tel. 7416873
NIP 712-100-9&48



2020.06.15

Errata
do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w branzy budowlanej ST-B
Przebudowy obiektow sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 w Lublinie, przy ul. Nalkowskich 110

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w branzy budowlanej ST-B w dziale 6.B.12.00.00 (stt.
23) - jest:
,»(...) 2.3. Boisko wielofunkcyjne Nr 3 — nawierzchnia typu natrysk

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 4):
—  koryto (grunt rodzimy),
— geowtoknina separujaco-filtrujaca
— warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 30cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5¢m,
— nawierzchnia poliuretanowa - warstwa stabilizacyjna 3,5 ¢cm z granulatu gumowego uktadana maszynowo.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych z nakfadka
poliuretanowg 100x30x8cm (lub z natozona/wyciagnieta nawierzchnia syntetyczng na obrzeze betonowe)
ustawianych na fawie betonowej z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy
spadek pomocniczy o wartosci 1,0% (kopertowo).
Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr B-14) zainstalowa¢ przepuszczalng dla wody
stabilizujgcg warstwe typu ET o grubosci 30 mm, nastepnie 10-11 mm granulatu SBR, potem warstwe natrysku
(mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm - natrysk o grubosci maksymalnej, dopuszczonej przez
producenta w karcie produktu, grubosci.
Zamawiajacy wymaga stosowania produktéw zachowujacych parametry techniczne zgodne z aktualnie
obowigzujacq normg  PN-EN  14877:2014-02. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatu
nawierzchniowego, ktory przedwcze$nie zmieni kolor (wytrze sie) z uwagi na barwienie powierzchniowe. Nalezy
stosowac granulat EPDM zgodny z kartg techniczng producenta.
Kolor boiska — zielony.
Na nawierzchni nalezy trwale oznaczyé linie boisk o szerokosci 5 cm farbg zgodng z zaleceniem producenta —
kolorystyka linii wg rys. Nr B-14.
Zewnetrzny obwdd nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30cm z nakfadkg poliuretanowg (lub
natozong nawierzchnig syntetyczng na obrzeze betonowe 8x30 cm) wspartym na fawie z betonu B15 wykonanej
Z oporem.,
Nawierzchnia winna posiadac:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z aktualng normag PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni boisk

multisportowych (pitka reczna/koszykéwka/siatkdwka)

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.

Wymagania techniczne (wg parametrow PN-EN 14877.2014-02):
grubo$¢ catkowita — gr. ok. 42-44 mm (ET 30 mm + SBR 10-11 mm + EPDM z PU 2-3 mm)
tarcie - od 80 do 110
amortyzacja uderzenia - 45-70%
odksztalcenie pionowe — ponizej 6 mm,
pionowe odbicie pitki (do kosza) — powyzej 85%
przepuszczalnos¢ wody — powyzej 150mm/h
odporno$¢ na zuzycie - ponizej 4 g (miedzy 500 a 1500 cyklami)
wytrzymatos¢ na rozcigganie — min. 0,6 MPa (...)”




Zmiana pkt. 2.3. STWiOR w branzy budowlanej ST-B w dziale 6.B.12.00.00:
,»(--.) 2.3. Boisko wielofunkcyjne Nr 3 — nawierzchnia typu natrysk
PODBUDOWA (wg Rys. Nr 4):
—  koryto (grunt rodzimy),
— geowloknina separujaco-filtrujaca
— warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 30cm,
—  warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5¢cm,
— nawierzchnia poliuretanowa - warstwa stabilizacyjna 3,5 cm z granulatu gumowego ukladana maszynowo.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych z naktadkg
poliuretanowg 100x30x8cm (lub z natozong/wyciagnietg nawierzchnig syntetyczng na obrzeze betonowe)
ustawianych na tawie betonowej z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé dodatkowy
spadek pomocniczy o wartosci 1,0% (kopertowo).
Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 4) zainstalowa¢ przepuszczalng dla wody
stabilizujacg warstwe typu ET o grubosci 35 mm, nastepnie 10-11 mm granulatu SBR, potem warstwe natrysku
(mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm - natrysk o grubosci maksymalnej, dopuszczonej przez
producenta w karcie produktu, grubosci.

Zamawiajacy wymaga stosowania produktow zachowujgcych parametry techniczne zgodne z aktualnie
obowigzujacg normg PN-EN  14877:2014-02. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatu
nawierzchniowego, ktory przedwczes$nie zmieni kolor (wytrze sie) z uwagi na barwienie powierzchniowe. Nalezy
stosowac granulat EPDM zgodny z kartg techniczng producenta.

Kolor boiska — zielony.

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szeroko$ci 5 cm farbg zgodng z zaleceniem producenta —
kolorystyka linii wg rys. Nr 3.

Zewnetrzny obwdd nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30cm z nakfadkg poliuretanowg (lub
natozong nawierzchnig syntetyczng na obrzeze betonowe 8x30 cm) wspartym na fawie z betonu B15 wykonanej
z oporem.

Nawierzchnia winna posiadac:

*  Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni boisk

multisportowych (pitka recznalkoszykéwka/siatkowka)

»  Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

*  Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
Wymaganla techniczne (wg parametréw PN-EN 14877:2014-02):
grubos¢ catkowita — gr. ok. 47-49 mm (ET 35 mm + SBR 10-11 mm + EPDM z PU 2-3 mm)

e tarcie - od 80 do 110,

*  amortyzacja — redukcja sity w temp. 23+2°C (wg EN 14809) — 25-34%, klasyfikacja SA 25 do 34,
redukcja sity (wg EN 14809, po przyspieszonym starzeniu wg EN 13817) — od 35% do 44%, klasyfikacja
SA 35 do 34,
odksztatcenie pionowe — ponizej 6 mm,
pionowe odbicie pitki (do kosza) — powyzej 85%
przepuszczalno$¢ wody — powyzej 150mm/h
odpornosé na zuzycie - ponizej 4 g (miedzy 500 a 1500 cyklami)
wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 0,4 MPa.

Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14877:2014-02. (...)"

z J6zef
. bud. B73Lb/TT

LAKLAD
Prejektowania, Nadzoru i
Wykonawstwa Budowlanege

20-843 LUBLIN
ul. Roncertowa 7/45, tel. 7416873
NIP 712-100-98-48




